Каталог композиций для антикоррозионного покрытия металлов
	Наиме-нование
	Тип 
	Химическая основа
	Область применения
	Стоимость, р/кг, с НДС
	Расход, кг/кв.м.

	Ренолен-0
	Праймер
	Эпоксидиановые смолы
	Для всех уретановых и уретанмочевинных покрытий
	4000
	0,1

	Ренолен-1
	Основное покрытие
	Олигоэфир-уретановая смола
	Для маслобензостойких покрытий
	2000
	1,2 (на каждый мм толщины покрытия)

	Ренолен-2
	Мастика
	Олигоэфир-уретановая смола
	Для маслобензостойких покрытий 
	2000
	2,4 (на каждый мм покрытия)

	Ренолен-3
	Финишное покрытие
	Олигоэфир-уретановая смола
	Для маслобензостойких покрытий 
	2000
	1,2 (на каждый мм толщины покрытия)

	Ренолайт-1
	Основное покрытие
	Олигодиен-уретановая смола
	Для кислотостойких покрытий
	4000
	1 (на каждый мм толщины покрытия)

	Ренолайт-2
	Мастика
	Олигодиен-уретановая смола
	Для кислотостойких покрытий
	3000
	1 (на каждый мм толщины покрытия)

	Ренолайт-3
	Финишное покрытие
	Олигодиен-уретановая смола
	Для кислотостойких покрытий
	4000
	1 (на каждый мм  толщины покрытия)

	Ренолит-1
	Основное покрытие
	Олигоэфир-уретановая смола
	Для износостойких покрытий по бетону
	1600
	1,2 (на каждый мм  толщины покрытия)

	Диамин в гранулах
	Универсальный отвердитель
	Ароматический амин
	Отверждение олигоуретановых смол
	400
	В составе соответствующих композиций


